
Trendige Erleuchtung. 
Puristische Kerzenschalen aus 
Raysin.

bastelidee
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schwierigkeitfertigungszeit 
90 minuten*

Kleine Schale vorne links
36 990 00 Gießpulver "Raysin" 200, weiß 300 g
39 065 37 Plastik-Kugel, 2tlg., 7 cm ø, kristall 1 Stück
39 064 37 Plastik-Kugel, 2tlg., 10 cm ø, kristall 1 Stück 
35 050 000 Chalky Ultramattlack 1/30 Dose
31 042 02 Wachslinsen, weiß  ca. 40 g
31 028 33 Färbtabletten für Wachs und Kerzengel, pink  1/4 Stück
31 017 00 Teelichtdocht 50 mm – gewachst 1 Stück

Größere Schale hinten rechts
36 990 00 Gießpulver "Raysin" 200, weiß 150 g
39 064 37 Plastik-Kugel, 2tlg., 10 cm ø, kristall 1 Stück
39 097 37 Plastik-Kugel, 2tlg., 14 cm ø, kristall 1 Stück
35 047 268 Chalky, altrosa 1/20 Dose
31 042 02 Wachslinsen, weiß  ca. 100 g
31 017 00 Teelichtdocht 50 mm – gewachst 1 Stück

Zusätzlich benötigst du:
Für die Schalen: 
61 216 31 Bastelholz zum Anrühren  1 Stück
Becher zum Anrühren, feiner Kies 

Zum Wachs schmelzen:
89 389 00 Wachsschmelzgefäß, 1l  1 Stück
61 216 31  Bastelhölzer  2 Stück
61 098 00  Holzspieße (zum Fixieren des Dochts) 4 Stück
Kochtopf und Herdplatte, Plastik-Becher

Zum Bemalen:
Synthetik-Flachpinsel  1 Stück

Anleitung:Verwendete Artikel:

Kleine Schale vorne links
Anleitung Schale gießen:
1 Gieße dir die kleine Schale mit Hilfe der Plastik-Kugeln und des Raysins. 
Die Gießanleitung findest du auf der Verpackung von Raysin.

Mehr Bastelideen und zusätzliche Materialinfos findest du auf  
unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

Anleitung Wachs gießen:
2 Nach dem Entformen die Raysin-Schale gut trocknen lassen (über 
mehrere Tage). Anschließend die Innenseite mit dem transparenten Chalky 
Ultramattlack bemalen. Wieder trocknen lassen (Empfehlung: 1 Tag).

3 Das Wachs entsprechend der Anleitung der Wachslinsen schmelzen (im 
Wasserbad bei 60 Grad). Dabei das Wachs nach Belieben mit der Färbe-
tablette einfärben: Das flüssige Wachs also so lange mit dem Bastelholz 
rühren, bis das Wachs gleichmäßig pink eingefärbt ist.

4 Teelichtdocht in die Mitte der Schale setzen und das Wachs langsam 
eingießen. Wir empfehlen, das Wachs bis 1 cm unter den Rand der 
Raysin-Schale einzugießen.

5 Fixiere den Docht mit Hilfe von 2 Holzspießen, so dass er beim Erkalten 
mittig bleibt.

6 Das Wachs erkalten lassen und den Docht auf ca. 1 cm abschneiden.

Größere Schale hinten rechts
Wie bei der Anleitung „kleine Schale“ vorgehen, nur die Schale innen mit 
Chalky Farbe altrosa bemalen. Wir empfehlen, die Farbe 1 Tag trocknen zu 
lassen. Das Wachs haben wir hier nicht eingefärbt, sondern weiß gelassen.

* ohne Trocknungszeit


